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Zusammenstellung (Liste) der güteüberwachten Hersteller von industriell hergestellten und rezyclierten Gesteinskörnungen, Baustoffgemischen zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, sowie Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau nach den gültigen Regelwerken für den Straßen- 
und Ingenieurbau im Land Brandenburg  
 
Die nachfolgende Liste dokumentiert regelmäßig die Verwendungsmöglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB): 
  
  -  güteüberwacht hergestellten Baustoffgemischen in Schichten ohne Bindemittel 
  -  Recyclingbaustoffen in Baustoffgemischen 
  -  Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau 
  -  industriell hergestellten Gesteinskörnungen und deren Gemischen. 
 
Seit 01.08.2023 ist für das Herstellen und Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) gültig.   

 
Der Eignungsnachweis (EgN), mit der Klassifizierung der mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) durch die Überwachungsstelle, muss vom Betreiber einer Aufbereitungsanlage  

 
bis 1. Dezember 2023 

 
erbracht werden. Dabei gelten der § 5 Eignungsnachweis und der § 27 Übergangsvorschriften der Ersatzbaustoffverordnung. Die Eignungsnachweise von Herstellern 
mineralischer Ersatzbaustoffe sind in der nachfolgenden Liste vermerkt, soweit dieser vorliegt. 
 
 

Auszug aus dem Schreiben vom 27.11.2023 des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz an die Abfallwirtschaftsbehörden des Landes Brandenburg: 
 
„Angesichts der o.g. Kapazitätsengpässe ist es vertretbar, gegenüber Betreibern von Aufbereitungsanlagen im Land Brandenburg vorläufig von einer ausdrücklichen 
Untersagungsanordnung wegen des Inverkehrbringens von mineralischen Ersatzbaustoffen nach dem 1. Dezember 2023 abzusehen, wenn diese gegenüber der zuständigen 
Überwachungsbehörde unaufgefordert Folgendes nachweisen:  
• Eine nachvollziehbare Erklärung darüber, warum der Eignungsnachweis ohne eigenes Verschulden nicht fristgerecht erbracht werden konnte.  
• Die Beauftragung einer Überwachungsstelle mit der Durchführung der erforderlichen Prüfungen für die Erbringung des Eignungsnachweises (einschließlich Auftragsbestätigung 
durch die Überwachungsstelle).  
• Die Bewertung und Einstufung der inverkehrzubringenden mineralischen Ersatzbaustoffe in eine Materialklasse nach §§ 10 und 11 ErsatzbaustoffV anhand des Prüfzeugnisses 
einer Fremdüberwachung (§ 7 Abs. 4 ErsatzbaustoffV)“ 
 
Wenn diese einzureichenden Unterlagen dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat 64, vorliegen, kann eine weitere Listung erfolgen. 
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Für Recycling-Baustoffe sowie Gemische aus Recyclingbaustoffen und anderen nicht natürlichen Gesteinskörnungen erfolgt die Regelung unter Berücksichtigung der in 
Brandenburg gültigen Anforderungen an bautechnischen Parameter und der „Brandenburgischen Technischen Richtlinien für Recycling-Baustoffe im Straßenbau, Ausgabe 2014 
(BTR RC-StB 14)“. Der Runderlass Nr. 5/2023, im Amtsblatt Brandenburg vom 27.Juni 2023 veröffentlicht, ist zu beachten. Danach wurden zum 01.08.2023 die umweltrelevanten 
Regelungen der BTR RC-StB von der ErsatzbaustoffV ersetzt. 
 
Für die Herstellung und Verwertung von Stahlwerkslagerschlagen gelten weiterhin auch die Anforderungen der BTL SWLS-StB. Die umweltrelevanten Anforderungen der 
ErsatzbaustoffV für SWS gelten als Empfehlung auch für SWLS. Die zuständige Behörde der Landkreise wird für den Einbau von SWLS eine Einzelfallentscheidung treffen. 
 
Für die Gütesicherung von mineralischen Ersatzbaustoffen als Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau gelten die TL G SoB-StB, die ErsatzbaustoffV bzw. BTR RC-StB. 
  
Anforderungen an die Güteüberwachung von Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau im Straßenbau regeln die TL BuB E-StB, die ErsatzbaustoffV bzw. 
 die BTR RC-StB. 
  
Die anerkannten Prüfstellen nach RAP Stra führen auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung (Anlage 3 der TL G SoB-StB) mit dem Hersteller die Fremdüberwachungen 
durch. Diese Prüfstellen übergeben im Auftrag der Hersteller diese Unterlagen in Kopie per Post oder per E-Mail dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.  
  
Wenn Überwachungsgemeinschaften gemäß TL G SoB-StB die Betriebsbeurteilung einschließlich Probenahme für die Typprüfung und die Beurteilung der WPK einschließlich 
Probenahme im Rahmen der Fremdüberwachung durchführen wollen, ist ein formloser Antrag an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat 64, zu stellen.  
 
  
Zu Beginn der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV oder bei Änderung in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen. 
 
 
Die Gültigkeitsdauer der Eignungsbeurteilungen ist abhängig vom Tag der Probenahme unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- 
und Toleranzzeit.  
 
In der ErsatzbaustoffV § 27 Abs. 1 wird als Übergangsvorschrift darauf verwiesen, dass die Betreiber von Aufbereitungsanlagen, die am 1. August 2023 in Betrieb sind, bis zum  
1. Dezember 2023 einen Eignungsnachweis zu erbringen haben. Die Hersteller, die mit einer Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV gelistet wurden, haben den 
Eignungsnachweis unaufgefordert und fristgemäß einzureichen. 
  
Länderspezifische Besonderheiten bestehen bei Recycling-Baustoffen, industriell hergestellten Gesteinskörnungen und Bodenmaterial. Die ergänzenden bautechnischen 
Anforderungen der einzelnen Länder müssen beachtet werden.  
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Für die Hersteller mit Sitz bzw. Aufbereitungsstandort im Bundesland Berlin kann eine Aufnahme in diese Liste nur für die bautechnischen Anforderungen erfolgen. Die 
Beurteilung, Prüfung und Einstufung in Materialklassen nach ErsatzbaustoffV wird durch den Senat Berlin vorgenommen. Diese ist der Liste von Berlin zu entnehmen. In 
Einzelfällen erfolgt nach Prüfung durch den Senat Berlin die Übernahme der aktuellen Materialklassen. 
 
Einzureichende Unterlagen zur Aufnahme in die Liste: 

• Überwachungsvertrag zwischen Überwachungsstelle und Aufbereitungsanlage nach ErsatzbaustoffV und TL G SoB-StB bzw. BTR RC-StB 14 bis 01.01.2024 
• Nachweise der Probenehmer PN 98 Lehrgang - Schulungsnachweis reicht aus 
• EgN mit Klassifizierung durch die Überwachungsstelle bis 30.11.2023 - siehe oben 
• ½ - jährliche FÜ mit bautechnischen und umweltrelevanten Prüfungen  
• mindestens ¼ - jährliche FÜ mit umweltrelevanten Prüfungen 
• Bewertung der Prüfergebnisse, Auswertung der WPK, Kontrolle der Materialwerte bei EgN in den jeweiligen Prüfberichten 
• Fremdüberwachungsbericht (siehe nachfolgende Anlage D5, Entwurf BTR MEB-StB) 
• Sortenverzeichnis nach TL G SoB-StB 

 
Den in den Listen aufgeführten Klassifizierungen nach ErsatzbaustoffV liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der 
Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörden des Abfallrechts bzw. des 
Bodenschutzes.  
 
 
 
 
Im nachfolgendem Link sind die zuständigen Behörden in Brandenburg für stationäre Anlagen nach ErsatzbaustoffV zu finden:  
https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Standorte-T2.pdf 

 
Listen zur Güteüberwachung im Straßenbau der Bundesländer Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: 
Sachsen: https://www.list.sachsen.de/download/Lieferwerke_Mineral.pdf 
Sachsen-Anhalt: https://lsbb.sachsen-anhalt.de/index.php?id=45334 
Thüringen: https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/qualitaetssicherung-bautechnik  
Berlin:  https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/service/rechtsvorschriften/bautechnik/gesteinskoernung.pdf 
 

https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Standorte-T2.pdf
https://www.list.sachsen.de/download/Lieferwerke_Mineral.pdf
https://lsbb.sachsen-anhalt.de/index.php?id=45334
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/qualitaetssicherung-bautechnik
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/qualitaetssicherung-bautechnik
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/verkehr/service/rechtsvorschriften/bautechnik/gesteinskoernung.pdf
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Fremdüberwachungsbericht (Anlage D5, Entwurf BTR MEB-StB) 
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Erläuterung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen:                 
  
 
fGk feine Gesteinskörnung 
gGk grobe Gesteinskörnung 
GKG Gesteinskörnungsgemisch 
AC TD Asphalttragdeckschicht 
AC B Asphaltbinder 
AC T Asphalttragschicht 
AC D Asphaltbetondeckschicht 
SMA Splittmastixasphalt 
MA Gussasphalt 
PA offenporiger Asphalt 
DSK Dünne Schichten im Kalteinbau 
DSH-V Dünne Schichten im Heißeinbau auf Versiegelung 
OB  Oberflächenbehandlung 
O (D>8) Oberbeton 
O (0/8) Oberbeton  
UB Unterbeton 
BTS Betontragschicht  
HGT Hydraulisch gebundene Tragschicht  
V Verfestigung 
FSS Frostschutzschicht nach TL SoB–StB  
KTS Kiestragschicht nach TL SoB–StB  
STS Schottertragschicht nach TL SoB–StB  
STSuB Schottertragschicht unter Betondecken nach TL SoB–StB  
SoB  Schichten ohne Bindemittel (bei Lieferkörnungen geeignet zur  
 Herstellung von Mineralstoffgemischen für SoB) 
 

 
DoB Deckschicht ohne Bindemittel nach TL SoB–StB  
SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material 
BM Bodenmaterial nach TL BuB E-StB  
BMF Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen nach TL BuB E-

StB  
RC Rezyklierte Baustoffe nach TL BuB E-StB bzw. 

Recycling-Baustoff 
Fug-M Fugenmaterial für Pflaster nach TL Pflaster-StB  
Bett-M Bettungsmaterial für Pflaster nach TL Pflaster-StB  
SWS Stahlwerksschlacke  
SWLS  Stahlwerkslagerschlacke nach BTL SWLS-StB  
HOS Hochofenschlacke 
EgN Eignungsnachweis 
FÜ Fremdüberwachung 
MEB Mineralischer Ersatzbaustoff 
EBV Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) 
½ jährliche FÜ enthält Anforderungen von Bautechnik und Umwelt 

(MW und ÜW) 
*1 für Belastungsklasse Bk1,8 – Bk0,3 
 
 
Die Erläuterungen zu den Abkürzungen von spezifischen 
Eigenschaften/Kategorien finden sich in den jeweiligen technischen 
Lieferbedingungen wieder. 
Das Abkürzungsverzeichnis für mineralische Ersatzbaustoffe ist in der 
Anlage 1 der EBV zu finden. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
001-
MEB-
SWS 
 
 

Hennigsdorf 
 
thyssenkrupp 
Millservices & 
Systems GmbH 
Emschertalstr. 12 
46149 
Oberhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEhS 
 
2160-1 FEhS23 
2161-1 FEhS23 
2162-1 FEhS23 
 
0510-1 FEhS23  
EgN nach EBV 
mit 
Materialklasse 
SWS-1 
 

25.08.2023 
gütig bis 

25.04.2024 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Elektroofenschlacke 
 
Gesteinskörnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baustoffgemisch 

 
 
0/5 f10 
 
 
5/8, 16/22 
 
 
8/16 

 
 
0/32 OC90,UF5,F4, 

 
0/32 OC90,UF5, F4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PSVang(57) 
SZ26(15,5) 
 
SZ18(15,5) 

 

 
SZ18(15,5) 
 

 

 
 
SWS-2 
 
 
SWS-2 
 
 
SWS-2 
 
 
SWS-1 
 
  
SWS-1 
 
 

 
 
AC TD, AC T, SoB, Fug-
M, Bett-M 
 
AC D, AC B, AC TD, AC 
T, SMA, MA, PA, SoB 
 
AC T, AC TD, SoB 
 
 
FSS  
 
 
STS 
 

Schüttel-Abrieb- 
Versuch 
durchgeführt 
 
Affinität 6h 35% 
           24h 10% 
Ausreichendes 
Haftverhalten ist 
in der 
Erstprüfung 
entsprechend 
TL Asphalt-StB 
2007/2013 
nachzuweisen. 
 
Anforderung an  
SWS-11 

SWS-12 

SWS-13 

nach Anlage 2, 
Tabelle 16, EBV 
nicht erfüllt 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
15.03.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
002-
MEB- 
SWLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandenburg 
 
thyssenkrupp 
MillServices  
& Systems 
GmbH 
Emschertalstr. 12 
46149  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 
 

FEhS  
 
2158-1 FEhS-1 
 
 
0690-1 FEhS23 
EgN in 
Anlehnung an 
EBV mit 
Materialklasse 
SWS-2 
 

29.08.2023 
gültig bis 

29.04.2024 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Stahlwerkslager- 
schlacke 
 
 
 
Gesteinskörnung 
 
 
Baustoffgemisch 
 
 
 
 

 
 
0/5 GU,B,GU,F 
 
 
8/32, 16/32 
 
 
0/16, 0/45  
 
 
0/45 

 
 
0/32, 0/45      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SZ18(16,7) 
LA30(17) 
 
SZ18(16,7) 
LA30(17) 

) 
SZ18(16,7) 
LA30(17) 

 

 

 
 
SWLS Z2 
SWS- Z2 
SW 
SWS-2 
 
 
SWS-2 
 
 
SWS-2 
 

 
 
PfB, PfF 
Fug-M 
Bett-M 
SoB 
 
 
FSS 
 
TSTS 
STS 

 
Anforderung an  
SWS-21 

SWS-23 

SWS-24 

nach Anlage 2, 
Tabelle 17, EBV 
nicht erfüllt  
 
 

 
EgN vom 
12.04.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam  
Brandenburg an 
der Havel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
003-
MEB- 
BM 
 
alt  
B-568 
 

Große-Leege-Str. 
Berlin 
 
Dunkel   
Baustoff-
Recycling-
Zentrum oHG 
Berliner Straße 4 
16727 Velten 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
  
 
 
 

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-004 

 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 

BB-
004-
MEB-
BM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velten 
 
Dunkel   
Baustoff-
Recycling-
Zentrum oHG 
Berliner Straße 4 
16727 Velten 
 

BOLAB 
 
23-38089/1 
23-28089-2 
EgN nach EBV 
 

12.10.2023 
gültig bis 

12.05.2024 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 

 
SE 
enggestufter 
Sand 
 
 

  
BM-F3 (EgN) 
BM-F0 (FÜ) 
 
 
 

 
BM Bodenmaterial 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 

 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 
Aus dem EgN 
wurde die 
Materialklasse 
BM-F3 und aus 
der FÜ BM-F0 
nach EBV 
übernommen. 
 

 
EgN vom  
19.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
005-
MEB-
RC 
 
alt 
R-537 
 

Marzahn 
Bitterfelder Str. 
 
HEIM Deponie 
und Recycling 
GmbH 
Bitterfelder Str. 
23A 
12681 Berlin 
  

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
 

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-013 

 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
 

BB-
006-
MEB-
RC 
 
 

Baruth Mark 
 
Wilhelm Baustoff 
GmbH 
Germanenstr. 11 
12524 Berlin  

BIB 
 
25237565 
25237566 
25237567 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 
 
 

14.11.2023 
gültig bis 

14.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
 

 
SZ28(28,0) 

 

 
SZ28(28,0) 

 

 
SZ28(28,0) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 

 
EgN vom 
04.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung 
Wünsdorf 
Landkreis 
Teltow / Fläming 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
007-
MEB-
SWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandenburg 
 
thyssenkrupp 
MillServices  
& Systems 
GmbH 
Emschertalstr. 12 
46149 
Oberhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEhS  
 
2155-1 FEhS23 
2156-1 FEhS23 
2157-1 FEhS23 
 
 
1333-1 FEhS23 
EgN nach EBV 
mit 
Materialklasse 
SWS-2 
 

29.08.2023 
gültig bis 

29.04.2024 
 
 

Elektroofenschlacke 
fGk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gGk 
 
 
 
 
 
 
 
Baustoffgemische 
 
 

 
0/2 f10 
 
 
 
0/5 f10 
 
 
2/5  
 
 

 
5/8, 8/11, 11/16, 
16/22  
 
 
8/16 
 
 
 
0/32 
 
 
0/32 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PSVang.60 
SZ18(13,4) 
LA20(16) 

 
PSVang.60 
SZ18(13,4) 
LA20(16) 

 
SZ18(13,4) 
LA20(16) 

 
SZ18(13,4) 
LA20(16) 
 
 

 
SWS-2 
 
 
 
SWS-2 
 
 
SWS-2 
 
 
 
SWS-2 
 
 
 
SWS-2 
 
 
 
SWS-2 
 
 
SWS-2 

 
AC D, AC B, AC TD, 
AC T, SMA, MA, PA, SoB, 
Fug-M 
 
AC TD, AC T, SoB, Fug-
M, Bett-M 
 
AC D, AC B, AC TD, 
AC T, SMA, MA, PA,  
SoB, Bett-M 
 
AC D, AC B, AC TD, 
AC T, SMA, MA, PA, SoB 
 
 
AC TD, AC T, SoB 
 
 
 
FSS 
 
 
STS 

 
Schüttel-Abrieb-
Versuch 
durchgeführt 
 
Affinität 6h 80% 
           24h 75% 
Ausreichendes 
Haftverhalten ist 
in der 
Erstprüfung 
entsprechend 
TL Asphalt-StB 
2007/2013 
nachzuweisen. 
 
Anforderung an  
SWS-21 
SWS-23 
SWS-24 
nach Anlage 2, 
Tabelle 17, EBV 
nicht erfüllt  
 
 

 
EgN vom 
10.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Wünsdorf 
Brandenburg an 
der Havel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
008-
MEB-
RC 
 
 

Frankfurt/Oder 
 
BAF GmbH 
Eisenhütten-
städter 
Chaussee 35 
15236 
Frankfurt/Oder 
 

BIB 
 
25237522 
25237523 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 

01.11.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 
SZ28(27,8) 

 

 
SZ28(27,8) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
 
 

 
STS 
 
 
STS 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
31.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
008-
MEB-
BM 

Frankfurt/Oder 
 
BAF GmbH 
Eisenhütten-
städter 
Chaussee 35 
15236 
Frankfurt/Oder 
 

BIB 
 
25237524 
 
 
 
 

01.11.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllsand (hell) 
 

 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 

  
BM-F1 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
 

BB-
009-
MEB-
RC 
 
 

Germendorf 
 
Wilhelm Baustoff 
GmbH 
Germanenstr. 11 
12524 Berlin  

BIB 
 
25237511 
25237512 
25237513 
25237514 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 
 

25.10.2023 
gültig bis 

25.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(31,3) 

 

 
SZ28(31,3) 

 

 
SZ28(27,6) 
 
 
SZ28(27,6) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, nach 
EBV erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
30.06.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
010-
MEB-
RC 
 
 
 

Satzkorn 
 
HWB Hermann 
Wegener 
Baustoffvertrieb 
GmbH & Co.KG 
Eichenallee zur 
B.E.S.T. Bau 1 
14476 Potsdam 
OT Satzkorn  

BIB 
 
25237545 
25237546 
25237547 
25237548 
½ jährliche FÜ 
 
 
 

09.11.2023 
gültig bis 

09.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(28,9) 

 

 
SZ28(28,9) 

 

 
SZ28(23,3) 
 
 
SZ28(23,3) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 

 
EgN vom 
30.08.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 

BB-
010-
MEB-
BM 
 
 

Satzkorn 
 
HWB Hermann 
Wegener 
Baustoffvertrieb 
GmbH & Co.KG 
Eichenallee zur 
B.E.S.T. Bau 1 
14476 Potsdam 
OT Satzkorn  

BIB 
 
25247035 
 
25237369-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

25.01.2024 
gültig bis  

25.08.2024 
 

16.08.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 

 

 

  
BM-F1 (FÜ) 
BM-F1 (EgN) 

 
BM-F Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 

 
EgN vom 
16.11.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
011-
MEB-
RC 
 

Germendorf 
 
Hustan Erdbau, 
Transport und 
Mineralölhandel 
e.K. 
Veltenerstr.  
12-33 
16515  
Oranienburg 
OT Germendorf 

BIB 
 
25237404 
25237405 
25237405-F 
25237404-F 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 

14.09.2023 
gültig bis 

14.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,6) 

 

 
SZ28(27,6) 

 

 
SZ28(27,6) 
 
 
SZ28(27.6) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 

 
EgN vom 
14.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel  

BB-
011-
MEB-
BM 

Germendorf 
 
Hustan Erdbau, 
Transport und 
Mineralöl e.K. 
Veltenerstr.  
12-33 
16515  
Oranienburg 
OT Germendorf 

BIB 
 
25237421 
2537421-EgN 
 
 
 
25237420 
25237420-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2023 
gültig bis 

28.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden dunkel 
 
 
 
 
 
0/16 Füllboden hell 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
  
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 

 

 

  
BM-F0* (FÜ) 
BM-F0* (EgN) 
 
 
 
 
BM-F0* (FÜ) 
BM-0 bzw. BM-0* 
(EgN) 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
BM Bodenmaterial 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 

FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Aus den FÜ 
wurden die 
Materialklassen 
BM-F0* nach 
EBV 
übernommen. 

 
EgN vom  
24.01.2024 
Füllboden hell 
 
EgN 
15.12.2023 
Füllboden dunkel 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
012-
MEB-
RC 
 
 

Rüdersdorf 
 
Graf Recycling-
Baustoffe GmbH 
& Co.KG 
Frankfurter 
Chaussee 
15562 
Rüdersdorf 

BIB 
 
25237461, 
25237462, 
25237463, 
25237464 
 
25237250-EgN 
 
 
 
 

16.10.2023 
gültig bis 

16.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(28,0) 

 

 
SZ28(28,0) 

 

 
SZ28(28,0) 
 
 
SZ28(28,0) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
2523750-EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 

 
EgN vom 
11.09.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
012-
MEB-
BM 
 
 

Rüdersdorf 
 
Graf Recycling-
Baustoffe GmbH 
& Co.KG 
Frankfurter 
Chaussee 
15562 
Rüdersdorf 

BIB 
 
25237340 
 
 
 
 
25237341 

18.07.2023 
gültig bis 

18.02.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllbaustoff 
 
 
 
 
 
Füllboden (hell) 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 

 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 

  
RC-1 
 
 
 
 
 
BM-0* 

 
RC 0/8  
RC rezyklierter Baustoff in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
  
Es liegen aktuelle 
Prüfberichte vor. 
 
 

 
EgN vom 
30.06.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
 

BB-
013-
MEB-
RC 
 
 
 

Beeskow 
 
Kurylyszyn-Bau 
Frankfurter Str. 
19 
15848 Beeskow 

BIB 
 
25237529 
25237530 
½ jährliche FÜ 
25237244-EgN-k 
 
 
 
 
 
 
 

01.11.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 

25.05.2023 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(28,0) 
 
 
SZ28(28,0) 

 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 

 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  

 
EgN vom 
16.10.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Oder-Spree 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
013-
MEB-
BM 
 
 

Beeskow 
 
Kurylyszyn-Bau 
Frankfurter Str. 
19 
15848 Beeskow 

BIB 
 
25237531 
25237532 
 
 
252374246-EgN 
 
 
 
 
 

01.11.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 
 

25.05.2023 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
0/16  
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
 
 

 

 

  
BM-F1 (FÜ) 
 
 
 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-2 (EgN) 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
Rezyklierter Baustoff (RC) 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Aus dem EgN 
wurden die 
Materialklasse 
RC-2 nach EBV 
übernommen. 
 

 
EgN vom 
01.11.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Oder-Spree 

BB-
014-
MEB-
RC 
 
 

Potsdam 
Drewitzer Str. 
 
GP Günter 
Papenburg AG 
Betriebsteil 
teltomat 
Drewitzer Str. 44 
14478 Potsdam 

Asphalta 
 
2308038-EBV FÜ 
2308038 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 
 

08.08.2023 
gültig bis 

08.03.2024 
 

Gültigkeit 
verlängert bis 
30.05.2024 

 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 
SZ28(25,1) 

 

 

 

 
RC-1 
 
 
 

 
STS 
 
 
 

 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  

 
EgN vom 
09.08.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam - 
Mittelmark 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
015-
MEB-
RC 
 
 

Teltow, 
Stahnsdorfer Str. 
 
GP Günter 
Papenburg AG 
Betriebsteil 
teltomat 
Drewitzer Str. 44 
14478 Potsdam 

Asphalta 
 
2308037-EBV FÜ 
2308037 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 
 

02.08.2023 
gültig bis 

02.03.2024 
 

Gültigkeit 
verlängert bis 
30.05.2024 

 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 
SZ28(27,7) 

 

 
 

 
RC-1 
 
 
 

 
STS 
 
 
 

 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 

 
EgN vom 
09.08.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam- 
Mittelmark 

BB-
016-
MEB-
RC 
 
 

OT Herzfelde– 
Rüdersdorf 
 
BVO 
Bodenverwertung 
Ost GmbH 
Strausberger Str. 
8h 
15378 
Rüdersdorf OT 
Herzfelde 

BIB 
 
25237465-F, 
25237465 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 

16.10.2023 
gültig bis 

16.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,5) 

 

 
RC-1  
 
 
RC-1  

 
FSS 
 
 
STS 
 

 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
  
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
31.07.2023 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
016-
MEB-
BM 
 
 

OT Herzfelde– 
Rüdersdorf 
 
BVO 
Bodenverwertung 
Ost GmbH 
Strausberger Str. 
8h 
15378 
Rüdersdorf OT 
Herzfelde 
 

BIB 
 
25247054 
 
 
 
 
 

30.01.2024 
gültig bis 

30.08.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 

  
BM-0* (1. FÜ) 
BM-F1 (2. FÜ) 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
 

BB-
017-
MEB-
RC 
 
alt 
R-571 
 

Berlin  
Am Vorwerk 1F  
 
Graf 
Spezialbaustoffe 
GmbH 
Nonnendamm-
allee 11-14 
13599 Berlin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
  
 
 
 

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-008 

 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
018-
MEB-
RC 
 
 

Berlin, 
Schönerlinder 
Str. 
 
RWG I / Schicht 
Baustoffaufbe- 
reitung, Logistik + 
Entsorgung 
GmbH 
Wiesendamm 32 
13597 Berlin 
 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-015 
 
 

 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
 
 

BB-
019-
MEB-
RC 
 
 
 

Berlin, 
Saalburgstr. 
 
RWG I / Schicht 
Baustoffaufbe- 
reitung, Logistik + 
Entsorgung 
GmbH 
Wiesendamm 32 
13597 Berlin 
 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-014 
 
 

 
EgN vom 
22.08.2023 
 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
020-
MEB-
RC 
 
 
 

Berlin, 
Wiesendamm 
 
RWG I / Schicht 
Baustoffaufbe- 
reitung, Logistik + 
Entsorgung 
GmbH 
Wiesendamm 32 
13597 Berlin 
 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-016 
 
 

 
 
EgN vom 
22.08.2023 
 
 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
 
 

BB-
021-
MEB-
RC 
 
 
 

Spreenhagen / 
Markgrafpieske 
 
Kummer Erd- 
und Tiefbau 
GmbH 
Haynauer Str. 
65-67 
12249 Berlin 

BIB 
 
25237475 
25237475-F 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 

19.10.2023 
gültig bis 

19.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(28,0) 
 
 
SZ28(28,0) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 

 
EgN vom 
19.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Oder-Spree 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
022-
MEB-
RC 
 
alt 
R-230 
 

Schönerlinde 
 
Eurovia Industrie 
GmbH 
Verwaltung RB 
Nord/Mitte 
Pyramidenring 12 
12681 Berlin 

Asphalta 
 
2306029 
2306029-1 
2306031 
2306031-1 
2306032 
2306032-1 
2302001-1-EBV 
2302001_EgN 
2302001-2-EBV 
 
 
 
 
 

02.02.2023 
08.06.2023 
gültig bis 

08.01.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
SZ28(27,3) 
 
 
SZ28(27,3) 
 
 
SZ28(27,3) 
 
 
SZ28(26,3) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nur Materialwerte 
nach EBV 
 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
2302001-1-EBV 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
 

 
EgN vom 
19.07.2023 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 
Überwachung 
Schwedt/O. 
Landkreis 
Barnim 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
023-
MEB-
RC 
 
alt 
R-443 

Schönefeld 
 
HDS-Transporte 
GmbH 
Kirchstr. 6 
12529 
Schönefeld 

BIB 
 
25237521 
25227520 
25237519 
25237518 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 

31.10.2023 
gültig bis 

30.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
31.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
 
 

BB-
023-
MEB-
BM 
 
 

Schönefeld 
 
HDS-Transporte 
GmbH 
Kirchstr. 6 
12529 
Schönefeld 

BIB 
 
25237385 
 
 
 
 

05.09.2024 
gültig bis 

05.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllsand hell 

 
SE 
grobkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Eluatwerte fehlen 
 
 
 

 
BM Bodenmaterial  
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
024-
MEB-
RC 
 
 

Schönefeld 
 
BEAVER CRACK 
Bauschutt- und 
Altholzver- 
wertungs GmbH 
Tollkrug – An der 
L 75 Nr. 1 
12529 
Schönefeld 

BIB 
 
25237525 
25237526 
25237527 
25237528 
½ jährliche FÜ 

01.11.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
31.07.2023 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
 

BB-
024-
MEB-
BM 
 
 

Tollkrug/ 
Schönefeld 
 
BEAVER CRACK 
Bauschutt- und 
Altholzver- 
wertungs GmbH 
Tollkrug – An der 
L 75 Nr. 1 
12529 
Schönefeld  

BIB 
 
25237388 
 
 
 
 
25237389 

05.09.2023 
gültig bis 

01.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllsand hell 
 
 
 
 
Füllboden (dunkel) 
 

 
SE 
grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 

  
BM-0* 
 
 
 
 
BM-F1 

 
BO Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 

 
EgN vom 
30.06.2023 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung 
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme- 
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
025-
MEB-
RC 
 
 

Dallgow-Döberitz 
 
Baukies Parey 
Baustoff- 
produktions und 
Handels- 
gesellschaft mbH 
Am Stichkanal 
21-23 
14167 Berlin 

BIB 
 
25237445 
25237446 
½ jährliche FÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.10.2023 
gültig bis 

10.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,8) 
 
 
SZ28(27,8) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
19.07.2023 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 

BB-
025-
MEB-
BM 
 
 

Dallgow-Döberitz 
 
Baukies Parey 
Baustoff- 
produktions und 
Handels- 
gesellschaft mbH 
Am Stichkanal 
21-23 
14167 Berlin 

BIB 
 
25237534 
25237534-EgN 
 
 
 
 

02.11.2023 
gültig bis 

02.06.2024 

Bodenmaterial 
Sand hell gesiebt 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
 
 
 

 

  
BM-0* (FÜ) 
BM-0* bzw. BM-0 
(EgN) 
 
 
 
 

 
BM Bodenmaterial  
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 

 
EgN vom 
03.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 6 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
 



Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg               
Bearbeitungsstand: 29.02.2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
026-
MEB-
RC 
 
alt 
R-202 

Alteno 
 
M-Entsorgung 
und 
Umwelttechnik 
Lausitz GmbH & 
Co.KG 
Altenoer Str. 2 
15926 Luckau 

Asphalta (Nr. 26 
des Freistaates 
Sachsen) 
 
R028/2023/RC-
EgN 
R028/2023/RC-
EgN-1 
 
 

27.06.2023 
gültig bis 

27.01.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45 
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 

 
SZ28(25,3) 
 
 
 

 

 
RC-1 
 
 
 

 
FSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
R028/2023/RC-
EgN-1 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
 
 

 
EgN vom 
19.09.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
 

BB-
027-
MEB-
RC 
 
 

Altlandsberg 
 
Areta GmbH 
Königsweg 1 
15345 
Altlandsberg 

BIB 
 
25237457 
25237458 
25237459 
25237460 
½ jährliche FÜ 
25237191-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

16.10.2023 
gültig bis 

01.12.2023 
 
 
 
 

04.05.2023 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,4) 
 
 
SZ28(27,4) 
 
 
SZ28(27,4) 
 
 
SZ28(27,4) 

 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
07.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung  
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
028-
MEB-
RC 
 
alt 
R-670 
 

Wildacker / 
Schünow 
 
MüCoLEF GmbH 
Zur Dorfstr. 10 
15806 Zossen 
OT Schünow   
  

stra/lab 
 
236103 
 
 
 
 
 

06.07.2023 
gültig bis 

06.02.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(28) 
 

 
RC-1 
 
 
 

 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Frankfurt (Oder) 
Landkreis  
Teltow-Fläming 
 

BB-
028-
MEB-
BM 
 
 

Wildacker / 
Schünow 
 
MüCoLEF GmbH 
Zur Dorfstr. 10 
15806 Zossen 
OT Schünow   
  

stra/lab 
 
236163 (Bautechnik) 
236023-1 (EgN) 
EgN nach EBV 
mit 
Materialklasse 
BM-0* 
 
 
 
 
 

05.06.2023 
06.07.2023 
gültig bis 

06.02.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU 
Sand-Schluff-
Gemisch nach 
DIN 18196 
 
 
 

  
BM-0* 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 

 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 
 

 
EgN vom 
27.11.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Frankfurt (Oder) 
Landkreis  
Teltow-Fläming 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
029-
MEB-
RC 
 
 

Schwedt 
 
TSH Tiefbau- 
und Schüttgut- 
handel GmbH & 
Co.KG 
Neuer Friedhof 
11-12 
16303 Schwedt 
(Oder) 

BIB 
 
25237573 
25237574 
25237575 
½ jährliche FÜ 
 
25237205-EgN 
 
 

15.11.2023 
gültig bis 

15.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.05.2023 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,5) 
 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
 
 

 
FSS 
 
 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
 

 
EgN vom 
31.08.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 22 
Überwachung  
Schwedt (Oder) 
Landkreis 
Uckermark 
 

BB-
029-
MEB-
BM 

Schwedt 
 
TSH Tiefbau- 
und Schüttgut- 
handel GmbH & 
Co.KG 
Neuer Friedhof 
11-12 
16303 Schwedt 
(Oder) 

BIB 
 
25237576 
25237576-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

15.11.2023 
gültig bis 

15.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden dunkel 
 
 
 
 
 

 
SU 
Sand-Schluff-
Gemisch nach 
DIN 18196 
 
 
 
 

  
BM-F1 (FÜ) 
BM-F0* (EgN) 
 
 
 
 
 

 
BMF Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
BM-F1 
entnommen. 
 

 
EgN vom 
15.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 22 
Überwachung  
Schwedt (Oder) 
Landkreis 
Uckermark 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
030-
MEB- 
RC 

Plattenburg 
 
Perleberger 
Recycling GmbH 
Rambower 
Chaussee 2 
19339 
Plattenburg – 
Groß Werzin 
 

ABE 
 
53/317/23 
53/318/23 

21.06.2023 
gültig bis 

21.01.2024 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ32(27,1) 
 

 
 

 
STS 

 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
53/317/23 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 

 
EgN vom 
29.08.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung  
Neuruppin 
Landkreis  
Prignitz 
 

BB-
031-
MEB-
RC 
 
 
 

Berlin Tempelhof, 
Oderstr. 
 
Graf 
Spezialbaustoffe 
GmbH 
Nonnendamm-
allee 11-14 
13599 Berlin 
 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
  

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-011 

 
EgN vom 
29.09.2023 
 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
032-
MEB-
RC 
 
 

Berlin 
Pyramidenring 
 
Eurovia Industrie 
GmbH 
Pyramidenring 12 
12681 Berlin 
 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reg. Nr. von 
Berlin BE-005 

 
EgN vom 
08.09.2023 
 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
 
 

BB-
033-
MEB-
RC 
 
 

Berlin Spandau, 
Nonnen-
dammallee 
 
Graf Baustoffe 
GmbH 
Nonnendamm-
allee 11-14 
13599 Berlin 
 

      
Bewertung erfolgt 
von zuständigen 
Behörden in 
Berlin 
  
 
 
 

  
Reg. Nr. von 
Berlin BE-009 

 
EgN vom 
29.09.2023 
 
 
Senat für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz Berlin 
I B 2, Technik der 
Kreislaufwirtschaft, 
Bauabfälle, gefährliche 
Abfälle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
034-
MEB-
RC 
 
alt 
R-559 
 
 
 

Töpchin 
 
SERVISA 
Dienstleistungen 
für die 
Immobilien-
wirtschaft GmbH 
Holzhauser Str. 
175-177 
13509 Berlin  
 

Asphalta 
 
2307073-EBV 
2307074-EBV 
 
 
 
 
 
 
 

20.07.2023 
gültig bis 

30.11.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,5) 
 
 
 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
 
 
 

 
STS 
 
 
STS 
 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
Überwachungs-
werte nicht 
ausgewiesen 
 
Prüfberichte mit 
bautechnischen 
Anforderungen 
liegen dem LS 
vor 
 
 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung 
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
035-
MEB-
RC 
 
 

Oranienburg  
OT Germendorf 
 
Grunske Metall-
Recycling GmbH 
& Co.KG 
Lagerplatz 
Oranienburg  
OT Germendorf 
Veltener Str. 32 
16515 
Oranienburg  
 

BIB 
 
25237352-F 
25237352 
 
 
 
 
 
 

02.08.2023 
gültig bis 

02.03.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(27,9) 
 
 
SZ28(27,9) 
 
 
 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
 
 
 
 

 
FSS 
 
 
STS 
 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel  
 

BB-
036-
MEB-
BM 
 
 

Markgrafpieske 
 
BO-SAN 
Bodensanierungs
-gesellschaft 
mbH & Co.KG 
Markgrafpieske 
Kummerallee 2 
15528 
Spreenhagen  

BIB 
 
25237360 FÜ 
25237361 FÜ 
 
 
 
 
 

10.08.2023 
gültig bis 

10.03.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU 
Sand-Schluff-
Gemisch nach 
DIN 18196 
 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
 

  
BM-F0* 
 
 
 
 
BM-0* 

 
BMF Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Oder-Spree 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
037-
MEB-
RC 
 
 

Niemegk, 
Altdorfer Weg 1 
 
GP Günter 
Papenburg AG 
Betriebsteil 
teltomat 
Drewitzer Str. 44 
14478 Potsdam 

Asphalta 
 
2308095 
2308095_EgN 
 
 
 
 
 
 

25.08.2023 
gültig bis 

25.03.2024 
 

Gültigkeit 
verlängert bis 
30.05.2024 

 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 
SZ28(27,7) 

 

 
 

 
RC-1 
 
 
 

 
STS 
 
 
 

 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
2308095_EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 

 
EgN vom 
03.11.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam 
Mittelmark 

BB-
038-
MEB-
RC 
 
 

Lübben, 
Postbautenstr. 81 
 
Tief- und 
Landschaftsbau 
Tieba GmbH  
Lübben 
Postbautenstr. 8 
15907 Lübben 
 

stralab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.2023       
Prüfbericht liegt 
dem LS vor 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
038-
MEB-
BM 
 
 

Lübben, 
Postbautenstr. 81 
 
Tief- und 
Landschaftsbau 
Tieba GmbH  
Lübben 
Postbautenstr. 8 
15907 Lübben 
 

stralab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.2023       
Prüfbericht liegt 
dem LS vor 

 

BB-
039-
MEB-
RC 
 
 

Wustermark 
 
Dowideit-
Recycling GmbH 
Berliner Allee 39 
14641 
Wustermark   

BIB 
 
25237293 
25237391-EgN 
 
 
 
 
 
 

07.09.2023 
gültig bis 

01.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 
SZ28(27,8) 
 
 
SZ28(27,8) 
 
 
 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
 
 

 
STS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 

 
EgN vom 
15.12.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung  
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
039-
MEB-
BM 
 
 

Wustermark 
 
Dowideit-
Recycling GmbH 
Berliner Allee 39 
14641 
Wustermark   

BIB 
 
25237393 
25237394 
25237393-EgN 
 
 
 
 
 
 

17.11.2023 
07.09.2023 
gültig bis 

07.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
RC-Siebboden 
 
 
 
 
Füllboden hell 

 
0/16 SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
 
 

  
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
 
 
BM-0* (FÜ) 
BM-F1 (EgN) 

 
Rezyklierter Baustoff (RC) 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
BO Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
15.12.2023 
20.12.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung  
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
040-
MEB-
SWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eisenhüttenstadt 
 
AcelorMittal 
Eisenhüttenstadt 
Recycling GmbH  
Straße 14 Nr. 3 
15890 
Eisenhüttenstadt 
 
 
 
 
 
 
 

FEhS  
 
2168-1 FEhS23 
 
 
01275-2 FEhS23 
EgN nach EBV 
mit 
Materialklasse 
SWS-1 
 

28.08.2023 
gültig bis 

28.04.2024 
 
 

LD-Schlacke 
Baustoffgemisch 

 
0/32 
 

 
SZ18(13,4) 

 
 
 

 
SWS-1 

 
Bankettmaterial 

 
Anforderungen 
der  
BTR RC-StB 14 
eingehalten 
 
Die Einbauweise 
12 gemäß 
Einbautabellen in 
Anlage 2 der 
EBV (DoB) und 
Einbauweise 13b 
der Tabelle 18c 
aus der RuA-StB 
23 wurden 
nachgewiesen.  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
31.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt/Oder 
Landkreis 
Oder-Spree  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
041-
MEB-
HOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eisenhüttenstadt 
 
AcelorMittal 
Eisenhüttenstadt 
Recycling GmbH  
Straße 14 Nr. 3 
15890 
Eisenhüttenstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEhS  
 
2163-1 FEhS23 
 
 
1276-12 FEhS23 
EgN nach EBV 
mit 
Materialklasse 
HOS-2 
 

28.08.2023 
gültig bis 

28.04.2024 
 
 

Hochofen-
stückschlacke 
Baustoffgemisch 

 
0/32 
 
 
0/45 
 

 
SZ26(22) 

 
 
SZ26(22) 

 

 
HOS-1 
 
 
HOS-1 

 
FSS 
 
 
STS 

 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 

 
EgN vom 
29.06.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt/Oder 
Landkreis 
Oder-Spree  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
042-
MEB-
RC 
 
 

Gütersfelde 
Stahnsdorf 
 
Wesling 
Mineralstoffe 
GmbH & Co.KG 
Großbeerenstr. 
12 
14532 
Stahnsdorf - 
Güterfelde 

KIWA 
 
G 0674-RC-23 
 
 
 
 
 
 

31.07.2023 
gültig bis 

01.03.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
 

 
SZ28(31,0) 

 

 
 

 
RC-2 
 
 
 

 
STS*, FSS 
(Wasserdurchlässigkeit ist 
nachgewiesen) 
 
 
 

 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
G 0674-RC-23 
wurde die 
Materialklasse 
RC-2 nach EBV 
übernommen. 
 
*für STS der 
Belastungs-
klassen  
Bk1,8 bis Bk0,3 
geeignet 
 
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
15.11.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam 
Mittelmark 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
043-
MEB-
BM 
 

Bötzow 
 
Winzler GmbH 
Spedition und 
Baustoffhandel 
Germendorfer 
Dorfstr. 39 
16515 
Oranienburg 
OT Germendorf 
                                   

BOLAB 
 
23-38716 
23-38717 
23-38719 

14.08.2023 
gültig bis  

14.03.2024 

Bodenmaterial 
Füllsand gesiebt 
 
 
 
 
Füllsand gesiebt 
 
 
 
 
Füllsand F1 
 

 
0/2 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
0/4 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
SE grobkörniger 
Boden nach DIN 
18196 
 
 
 
 

  
BM-F0* 
 
 
 
 
BM-0 
 
 
 
 
BM-F1 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 21 
Überwachung 
Neuruppin 
Landkreis 
Oberhavel 

BB-
044-
MEB-
RC 

Buchholz 
 
Kieswerk 
Buchholz GmbH 
OT Buchholz 
17268 Gerswalde 

Heiden Labor 
 
436730 
436731 

       
ist noch in 
Bearbeitung 
durch 
Untersuchungs-
stelle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
045-
MEB-
RC 
 
 

Nächst-
Neuendorf 
 
Erdtrans GmbH 
Kleine Feldstr. 
15806 Zossen 
OT Nächst-
Neuendorf 
 

BOLAB 
 
23-38380/1 
 
 
 
 
 

07.11.2023 
gültig bis 

07.06.2024 
 
 
 
 
 
 

 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
 

 
SZ28(23,5) 
 
 
 

 
RC-1 
 
 
 

 
FSS, STS 
Wasserdurchlässigkeit ist 
geprüft 
 
 
 

 
FÜ und 
Eluatwerte nach 
Anlage 4  
Tabelle 2.1 mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Nachweis 
säurelöslicher 
Sulfatgehalt in 
Arbeit 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV  
erfüllt  
 
 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Teltow-Fläming 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
046-
MEB-
BM 
 

Luckau 
 
M-Entsorgung 
und 
Umwelttechnik 
Lausitz GmbH & 
Co.KG 
Altenoer Straße 2 
15926 Luckau 
                                   

Asphalta (Nr. 26 
des Freistaates 
Sachsen) 
 
R039/2023/BM 
 

10.10.2023 
gültig bis  

10.05.2024 

Bodenmaterial 
Füllboden BM (50) 
 
 
 
 
 
 
Füllboden BM (50A) 
 
 
 
 
 
Sand 0-2 BM (29) 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
Frostempfindlichkeitsklasse 
F1 
 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
Frostempfindlichkeitsklasse 
F2 
 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
Frostempfindlichkeitsklasse 
F1 
 
 
 
 
 

  
BM-0* 
 
 
 
 
 
 
BM-0 
 
 
 
 
 
BM-F1 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Prüfbericht liegt 
dem LS vor 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung 
Wünsdorf 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
047-
MEB-
RC 
 
 

Fresdorfer Heide 
 
BZR 
Bauzuschlag-
stoffe und 
Recycling GmbH 
Saarmunder Weg 
50 
14552 
Michendorf / 
Wildenbruch  

Asphalta 
 
2310095 
2310096 
 
2307001 (EgN) 
 
 
 
 
 
 

27.10.2023 
gültig bis 

27.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(26,2) 

 

 
SZ28(26,2) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
 

 
FSS  
 
 
STS 

 
Aus dem 
Eignungs-
nachweis Nr.  
2307001 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
03.07.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam 
Mittelmark 

BB-
048-
MEB-
RC 
 
 

Schorfheide 
 
Horst Maaß-
Recycling GmbH 
Berliner Str. 28A 
16244 
Schorfheide 
 

BIB 
 
25237490 
25237490-F 
 
 
 
 
 

20.10.2023 
gültig bis 

20.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 
 
 

 
SZ28(27,9) 
 
 
SZ28(27,9) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
STS  
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 22 
Überwachung  
Schwedt/Oder 
Landkreis  
Barnim 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
048-
MEB-
BM 
 
 

Schorfheide 
 
Horst Maaß-
Recycling GmbH 
Berliner Str. 28A 
16244 
Schorfheide 
 

BIB 
 
25237491 
 
 
 
 
 

20.10.2023 
gültig bis 

20.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden hell 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 
 
 

  
BM-F1 

 
BO Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 22 
Überwachung  
Schwedt/Oder 
Landkreis  
Barnim 
 

BB-
049-
MEB-
RC 
 
 

Frankfurt/Oder 
 
FER Frankfurter 
Entsorgung 
Recycling GmbH 
Lillihof 10 
15234 Frankfurt 
Oder 

BIB 
 
25237476-F 
25237476  
 
 
 
 
 
 
 

19.10.2023 
gültig bis 

19.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32 
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,7) 
 
 
SZ28(27,7) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
  

EgN vom 
30.06.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
049-
MEB-
BM 
 
 

Frankfurt/Oder 
 
FER Frankfurter 
Entsorgung 
Recycling GmbH 
Lillihof 10 
15234 Frankfurt 
Oder 

BIB 
 
25237488  
 
 
 
 
 
 
 

19.10.2023 
gültig bis 

19.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Verfüllbaustoff 
 
 

 
GI grobkörniger 
Boden nach 
DIN 19196 

 

  
RC-1 
 
 
 

 
Rezyklierter Baustoff (RC) 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
 
  

EgN vom 
30.06.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung 
Frankfurt (Oder) 
 

BB-
050-
MEB-
RC 
 
 

Brieselang 
 
M&P 
Containerdienst 
GmbH & Co.KG 
Landesstr. L 161 
Nr. 1 
14656 Brieselang  

KIWA 
 
G 0691-RC-23 
(EgN) 
 
 
 
 
 
 

21.09.2023 
02.02.2024 
gültig bis 

21.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 

 
SZ28(24,9) 

 

 

 
 

 
RC-1 
 
 
 
 
 
 

 
STS  
 
 
 

 
Aus dem EgN Nr.  
G 0691-RC-23 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
 
 
 

 
EgN vom 
013.02.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
051-
MEB-
RC 
 
 

Niederlehme 
 
Wilhelm Baustoff 
GmbH 
Germanenstr. 11 
12524 Berlin  
 

BIB 
 
25237568 
25237569 
25237570 
25237568-EgN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.11.2023 
gültig bis 

14.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32 
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32 
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
SZ28(28,0) 
 
 
SZ28(28,0) 

 

 
SZ28(28,0) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 
 
 
RC-1 
 

 
FSS 
 
 
FSS 
 
 
STS 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus FÜ und EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 

 
EgN vom 
08.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
052-
MEB-
RC 
 
 

Schönwald 
 
MSD Erdbau und 
Abriss GmbH 
Göttinger Str. 9a 
12169 Berlin   
  
 

BIB 
 
25237550-F 
25237550 
25237550-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

09.11.2023 
gültig bis 

09.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(28,0) 
 
 
SZ28(28,0) 
 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 

 
FSS 
 
 
STS 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus dem EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 

 
EgN vom 
03.01.2024  
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
 

BB-
052-
MEB-
BM 
 
 

Schönwald 
 
MSD Erdbau und 
Abriss GmbH 
Göttinger Str. 9a 
12169 Berlin   
  
 

BIB 
 
25237552 
25237552-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

09.11.2023 
gültig bis 

09.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden dunkel 
 
 
 
 
 

 
SE 
grobkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 
 

 
 

  
BM-F1 (FÜ) 
BM-F0 (EgN) 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 

 
EgN vom 
09.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung  
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
053-
MEB-
BM 
 

Wichmannsdorf 
 
Kieswerk 
Buchholz GmbH 
OT Buchholz 
17268 Gerswalde 
                                   

Heiden Labor 
 
436733 (EgN) 
436734 (EgN) 

26.09.2023 
gültig bis  

26.04.2024 

Bodenmaterial 
Füllsand hell 
 
 
 
 
Füllsand dunkel 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 

  
BM-0 
 
 
 
 
BM-0 
 
 
 
 
 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 

 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Aus den 
Eignungs-
nachweisen 
wurde die 
Materialklasse 
BM-0 nach EBV 
übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EgN vom 
08.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 22 
Überwachung 
Schwedt 
Landkreis 
Uckermark 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
054-
MEB-
RC 
 
 

Bredow Vorwerk 
 
ABBAU WIWA 
WAGNER GmbH 
Am Zeppelinpark 
37 
13591 Berlin   
  
 

BIB 
 
25237536-F 
25237536 
 
 
 
 
 
 
 

02.11.2023 
08.12.2023 
gültig bis 

02.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,5) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
STS 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 
 

 
 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung  
Potsdam 
Landkreis 
Havelland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
055-
MEB-
RC 
 
 

Teupitz 
 
Bartsch und 
Urban 
Landschaftsbau 
GmbH 
Am Sandberg 
10a 
15755 Teupitz   
  
 

BIB 
 
25237553-F 
25237553 
 
 
 
 
 
 
 

09.11.2023 
16.01.2024 
gültig bis 

09.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(25,5) 
 
 
SZ28(25,5) 

 

 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
STS 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
 

BB-
056-
MEB-
BM 
 
 

Mahlow 
 
CDM 
Containerdienst 
Mahlow GmbH 
Diedersdorfer 
Str. 1 
15831 
Blankenfelde - 
Mahlow   
  

BIB 
 
2523758250 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2023 
gültig bis 

23.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden 
 
 
 
 
 

 
SE 
grobkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 

  
BM-0* 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
30.06.2023 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
057-
MEB-
RC 

Schwedt 
 
3S Gesellschaft 
für Abriß und 
Recycling mbH 
Breite Allee 31 
16303 
Schwedt/Oder 

stralab 
 
23A008 
237141 
 
 

       
Prüfberichte 
liegen dem LS 
vor 

 

BB-
058-
MEB-
RC 

Mittenwalde 
 
STRABAG 
Umwelttechnik 
GmbH 
Bereich Nordost 
Dahmestr. 20 
15749 
Mittenwalde 
 

BIB 
 
25237517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10.2023 
gültig bis 

30.05.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
 

 
SZ28(25,5) 
 
 
 

 

 
RC-1 
 
 
 

 
STS 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
058-
MEB-
BM 

Mittenwalde 
 
STRABAG 
Umwelttechnik 
GmbH 
Bereich Nordost 
Dahmestr. 20 
15749 
Mittenwalde 
 

BIB 
 
25237591 
25237591-EgN 
 
 
 
 
 
 
 

06.12.2023 
07.12.2023 
gültig bis 

06.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden dunkel 
 
 
 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 

 
 

  
BM-F1 (FÜ) 
BM-F0* (EgN) 

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
BM-F1 und aus 
dem EgN BM-F0* 
nach EBV 
übernommen. 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 
 

 
EgN vom 
07.02.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 25 
Überwachung  
Wünsdorf 
Landkreis 
Dahme-
Spreewald 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
059-
MEB-
RC 

Drebkau 
 
REA Drebkau 
GmbH 
Bahnhofstr. 62 
03116 Drebkau 
 

HTWD 
 
EgN  
023-01-001 
II/2023 FSS 0/45 
 

08.08.2023 
gültig bis 

08.03.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 
 

 
SZ28(27,9) 
 
 
 
 

 
RC-1 (EgN) 
 
 
 

 
FSS 

 
Aus EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 

 
EgN vom 
04.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 24 
Überwachung  
Cottbus 
Landkreis Spree-
Neiße 
 

BB-
060-
MEB-
RC 

Werneuchen 
Seefeld 
 
Seefelder 
Baustoffhandel & 
Recycling GmbH 
Krummenseer 
Chaussee 22 
16356 
Werneuchen 
 

BIB 
 
25237587 
25237587-EgN 
 
 
 
 
 
 

30.11.2023 
18.01.2024 
gültig bis 

30.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 

 

 

 
SZ28(27,9) 
 
 
 

 

 
RC-1 (FÜ) 
RC-1 (EgN) 
 
 
 

 
STS 

 
Aus FÜ und EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
24.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung  
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
060-
MEB-
BM 

Werneuchen 
Seefeld 
 
Seefelder 
Baustoffhandel & 
Recycling GmbH 
Krummenseer 
Chaussee 22 
16356 
Werneuchen 
 

BIB 
 
25237589 
25237589-EgN 
 
 
 
 
 

30.11.2023 
gültig bis 

30.06.2024 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
Füllboden  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 
 
 

  
BM-F1 (FÜ) 
BM-0 bzw. BM-0* 
(EgN) 

 
BM Bodenmaterial in 
Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB  
 
 

 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 

 
EgN vom 
24.01.2024 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung  
Frankfurt (Oder) 
Landkreis 
Märkisch-
Oderland 
 

BB-
061-
MEB-
RC 

Teltow 
 
T.B.R. 
Teltower 
Baustoffrecycling 
GmbH 
Stahnsdorfer Str. 
30 
14513 Teltow 
 
 

BOLAB 
 
23-38535 (EgN) 
23-38535/1 
(EgN) 

19.06.2023 
gültig bis 

19.01.2024 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32   
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 
 
0/45  
OC90,UF5,F4,AS1, 

 
 

 
SZ28(27,3) 

 

 

 
SZ28(27,3) 
 
 
 

 
RC-1 
 
 
 
RC-1 

 
STS, FSS 
(Wasserdurchlässigkeit ist 
nachgewiesen) 
 
STS, FSS 
(Wasserdurchlässigkeit ist 
nachgewiesen) 
 

 
Aus den EgN 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Lieferabsicht 
nach Berlin 
 
 

 
EgN vom 
23.10.2023 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 26 
Überwachung 
Potsdam 
Landkreis 
Potsdam- 
Mittelmark 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
062-
MEB- 

          

BB-
063-
MEB-
RC 
 
 

Fürstenwalde / 
Spree 
 
Fettke Transport 
GmbH 
Swen Fettke 
Gewerbeparkring 
42 
15517 
Fürstenwalde / 
Spree 
 
 

BIB 
 
25247037 
25247037-F 
 
 
 
 
 
 
 

24.01.2024 
gültig bis 

24.08.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauabbruchrecycling 
Baustoffgemisch 
 
 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 

 
0/32  
OC90,UF5,F4,AS1,0 
 

 
SZ28(27,5) 
 
 
SZ28(27,3) 
 

 
RC-1 
 
 
RC-1 

 
FSS 
 
 
STS 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Aus der FÜ 
wurde die 
Materialklasse 
RC-1 nach EBV 
übernommen. 
 
Anforderung an  
RC-1 Fußnote 3 

nach Anlage 2, 
Tabelle 1, EBV 
erfüllt  
 
 
 
 

 
 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung  
Frankfurt / Oder 
Landkreis Oder-
Spree 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

BB-
063-
MEB-
BM 
 
 

Fürstenwalde / 
Spree 
 
Fettke Transport 
GmbH 
Swen Fettke 
Gewerbeparkring 
42 
15517 
Fürstenwalde / 
Spree 
 
 

BIB 
 
25247038 
 
 
 
 

25.01.2024 
gültig bis 

25.08.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenmaterial 
 
 
 
 
 
 

 
SU 
gemischtkörniger 
Boden nach  
DIN 18196 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
BM-F1  

 
BMF Bodenmaterial mit 
Fremdbestandteilen 
in Erdbauwerken nach 
ZTVE-StB 
 
 
 

 
FÜ mit 
Schüttelversuch 
nach EBV 
 
Bodenmaterial 
nach  
TL BuB E-StB 
 

 
 
 
LfU  
Abt. Technischer 
Umweltschutz 23 
Überwachung  
Frankfurt / Oder 
Landkreis Oder-
Spree 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

           

           

           



Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg               
Bearbeitungsstand: 29.02.2024 

60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Reg. 
Nr. 

- Lieferwerk 
- Lieferfirma 
- Liefergebiet 
  (Bundesland) 

- Prüfstelle 
- Prüf- 
  zeugnis-Nr. 

- Probenah- 
medatum 
- Gültigkeit 
 

Baustoff- 
bezeichnung 
MEB 

Korngruppe 
Lieferkörnung 
 

- PSV 
- SZ 
- LA 
 

Materialklasse 
 

Einsatzmöglichkeiten in 
technischen Bauwerken 

Bemerkungen Eignungs-
nachweis vom: 
 
zuständige 
Umweltbehörde: 
 

           

 


